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La tecnica di costruzione del ponte di por-
cellana ha fatto in questi ultimi anni no-
tevoli progressi, e molti scno i contributi
scientifici e pratici in questo ramo della ce-
ramica dentaria inerenti 'introduzione di me-
todi sempre pit rczionali e semplificati, la
creazione di nuove masse di porcellana atte a
stabilire un’intima unione con I'armatura me.-
tallica di platino-iridio e ['ulteriore migliorz-
mento e perfezionamento dei forni elettrici.

I nomi di Brown, RoUsSEL, Gonon, Go-
SLEE, LE GRo, SwANN, HiLTEBRANDT, HoVE-
STAND ecc. sono legati alle diverse tappe che,
molte volte non prive d'insuccesso, hanno se.
gnato il progresso tecnico in questo campo
cosi difficile e altrettanto attraente.

Gli sforzi degli studiosi e dei tecnici mi-
rano anzitutto, sebbene per vie diverse, a
compensare o meglio a neutralizzare la man-
canza di elasticitd della porcellana e a sfrut-
tare 2] massimo I'enorme sua resistenza alle
forze di compressione, possedendo essa una
durezza superioie a quella dello smalto uma-
no. Per risolvere il problema non bastava
I'introduzione del concetto del rinforzo di
un blocco di porcellana mediante I'impiego
di un'armatura metallica, ma occorreva che
questa servisse di base alla porcellana e for-
nisse ad essa un appoggio saldo e resistente
a tutte le forze di flessione e di torsione, sia
nell’'ambito degli ancoraggi sia nell’ambito
del corpo del ponte.

Dal centro metallico di BrowN, dal filo di
rinforzo di RousseL e GosLEE, dai fili di pla-
tino intrecciati a rete di GONON come nella
costruzione del cemento armato, e dalla tra-
vata a sezione triangolare di SWANN e modi-
ficata da HILTEBRANDT si arriva all’armatura
metzllica fusa di HovesTap, la quale avendo
gli ancoraggi e gli elementi intermed; fog-
giati a guisa di monconi per corona a giacca
costituisce un sicuro e sufficiente supporto al
rivestimento cerzamico.

Data I'enorme e grande importanza della
armatura metallica nel ponte di porcellana
sarebbe pill esatto e preciso parlare di ponte
metallo-ceramico, la cui costruzione richiede
e riassume tutte le conoscenze, le norme e i

principi riguardanti la tecnica dei ponti me-
tallici da una parte e la tecnica della cera-
mica dentaria dall’altra. L.’armatura metallica
¢ I'anima del ponte di porcellana e soppor-
tando da sola la resistenza all’elasticita e alla
torsione permette che il rivestimento cera-
mico sia in grado di corrispondere a tutte
le esigenze fisiche, funzionali, estetiche e kio-
logiche, con cttima garanzia di durat-.

Molti sono i vantaggi che cj fanno prefe-
rire, secondo le indicazioni, un ponte di por-
cellana ai comuni ponti metallici. Fssendo la
porgellana ben tollerata dai tessuti orali, non
sorge, il pericolo che la gengiva a contatto
con ‘essa divenga iperemica, tumefatta, gra-
nu]omatosa, sanguinante ecc.; raramente si
osserva un processo di gengivite marginale
attorno al colletto delle corone a giacca.

L’applicazione di una protesi fissa in por-
cellana in una bocca non esclude I'ulteriore
esecuzione di determinate misure conservati-
ve per es. otturazioni in amalgama, e |'im-
piego di altri metalli per successivi lavori pro-
tesici (corone, ponti, ganci ecc.) come avviene
nel caso di un ponte in oro, il quale a con-
tatto con l'amalgama viene attaccato e cor-
roso dal mercurio e in presenza di un me-
tallo di natura diversa per |'acidita della boc-
ca determina lo stabilirsi di una differenza
di potenziale nociva ad entrambi i metalli.
Inoltre la superficie della porcellana cotta &
del tutto liscia e senza pori, per cui non sj ha
accumulo di germi, residui alimentari, depo-
sito di patine ecc., il che costituisce un gran-
de vantaggio dal punto di vista igienico. Al-
tro requisitc del lavoro in porcellana & dato
dalla possibility d'imitare al massimo il co-
lore, la forma e altre caratteristiche dei denti
vicini e corrispondenti. A questo riguardo si
manifestano le conoscenze anatomiche ed
uno spiccato senso artistico ed estetico del
ceramista.

Occorre la massima accuratezza e precisio-
ne nella costruzione di un ponte in porcel-
lana onde evitare facili insuccessi e dispia-
ceri.

Il ponte di porcellana & anche una garan-
zia e sicurezza nei riguardi del paradenzio
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lei denti pilastro, poiché se esso & costruito
s articola male ben presto si rompe senza
avere il tempo di determinare danni nello
apparato di sostegno dei denti, al contrario
del ponte metallico che resistendo agira in
maniera nociva e a lungo sul paradenzio fin-
ché in questo non si manifesteranno i sintomi
delle sue irreparabili lesioni.

Fie. 1.
Corona Swann. II tipo

a

INDICAZIONI E CONTRO»fND‘ICAZIO‘NI

Sebbene le norme e le leggi fondamentali
valevoli pei ponti metallici siano sostanzial-
mente applicabili anche nei riguardi dei pon-
ti di porcellana, tuttavia bisogna ammettere
che il campo d’applicazione di questi ultimi
& oggi molto ristretto. Cid & dovuto alla ne-
cessita di prendere in considerazione e va-
gliare molti fattori, secondzri per l'indicazio-
ne di un ponte metallico, ma che diventano
di capitale importanza nella costruzione di un
ponte di porcellana come per es. numero dei
pilastri sostegno, forma e ampiezza della ca-
mera pulpare dentaria, posizione dei denti
da sostituire a seconda che questi siano pos-
tl su una linea retta o curva, stato della
gengiva, altezza, estensione del ronte ecc.

Nell'indicazione o controindiczzione di un
ponte di porcellana sta sempre a base I'esa-
me clinico generale del paziente, essendo ben
noti i danni e gli effetti deleteri che possono
stabilirsi nella bocca di un soggetto affetto
da sindromi epatiche, cardio-renali, endocri-
no-simpatiche ecc.

Si pud dire in complesso che specie in
questo genere di protesi le indicazioni sono
fondamentalmente sempre biologiche, fisio-

logiche, fisiche, meccaniche, profilattiche ed
estetiche. Eta, stato somatico, ereditariety del
paziente hanno una discreta importanza; mi-
nore invece il sesso e la professione. Circa
le direttive da seguire nel vagliare le condi-
zionl e i fattori a favore o contro l'indica-
zione di un ponte di porcellana riporto i pun-
ti piu salienti ritenuti di capitale importan-
za dal DrRUM.

Forma e stato dei pilastri. — L'ap-
plicazione di una corona di porcellana con
base metallica, costituente una form=> di anco-
raggio del ponte, richiedendo 1'asportazione
di notevole quantitd di smalto e dentina dal
dente pilastro rappresenta in caso di denti
vitali un grave pericolo per la vitalith e l'in-
tegrita della polpa, onde sono esclusi, quali
pilastri, denti piccoli e a camera pulpare am-
pla come per es. il secondo incisivo laterale.
A seconda dei casi si presta bene |’incisivo
centrale, quasi sempre utilizzabile & il ca-
nino, mentre nei riguardi dei premolari e mo-
lari & necessario che questi abbiano una for-
ma lunga, essendo quelli a forma corta piu
indicati a ricevere un intarsio.

Ottimi come pilastri sono i denti devitaliz-
zatl purché sia stata eseguita una scrupolosa
cura canalare e indenne risulti all'esame cli-
nico e radiografico la zona del periapice.
Egualmente si pud dire in caso di monconi
radicolari frontali.

Posizione e distanza dei pilastri, —
Il ponte di porcellana va costruito per quanto
sia possibile secondo la linea retta, evitando
la costruzione di ponti curvilinei, nei quali le
forze masticatorie trasversali, orizzontali e
verticali agendo sulla parte media dell’arco
imprimono agli ancoraggi e ai pilastri un

Frc. 2.
Corona Hiltebrandt senza spalla artificiale




LA ST OMATOLOGIA

eccessivo movimento di torsione. Quindi &
giusta indicazione |'applicazione del ponte
o nella zona dei denti frontali o in quella dei
denti laterali prendendo il canino come limi-
te. | ponti che pass no dalla zona lzterale
alla frontale debbono necessariamente essere
curvilinei e di conseguenza soggetti all’azio-
ne sfavorevole delle varie forze masticatorie

Yic, 3.
Corona Hiltebrandt con spalla artificiale

per cui facilmente si rompono in corrispon-
denza dei loro ancoraggi. Riguardo la posi-
zione, l'cbliquitd di uno o dei due pi-
lastri costituisce una controindicazione al
ponte di porcellana, per la cui applicazione
che deve avvenire senza sforzo, stability e
durata, il parallelismo dei pilastri & un pre-
supposto indispensabile.

Anche la distanza dei due pilastri ha la
sua importanza, essendo preferibili i ponti
cortl ai lunghi, ma essa & in rapporto con 1’al-
tezza dei pilastri e del corpo del ponte, poi-
ché pud essere anche ammessa una distanza
alquanto eccessiva purché sia compensata da
una adeguata altezza che permettendo I'im-
piego di un maggior quantitativo di parte
metzllica e ceramica dia sufficienti garanzie
di resistenza.

Numero dei pilastri. — Condizione favo-
revole per un ponte di porcellana & |'uso
di due soli pilastri. L.a pressione masticatoria
& proporzicnale al peso che essi possono
sopportzre senza che subentri sensazione di
fastidio o di dolore; aumentando il numero
dei pilastni pud essere sopportata una pres-
sione maggiore, ma cio torna a svantaggio
della resistenza del pezzo protesico soggetto
ad uno sforzo maggiore.
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Mobilita dei pilastri. — Denti mobili o se-
mimokili costituiscono una controindicazione
asscluta. Bisogna considerare se i denti da
sostituire sono stati perduti per processi di
carie e sue conseguenze (periodontite) oppu-
re per fattori discrasici e distrofici (piorrea al-
veclare, atrofia presenile ecc). In quest’ulti-
mo caso essendo tarzto il terreno, denti an-
che solidi diverranno mobili e andranno ine-
vitabilmente perduti. Pud essere considerato
un ottimo metodo, usando un ponte metalli-
co, l'includere un maggior numero di pilastri
i quali pel reciproco appoggio vengono ad
sumentare il proprio valore funzionale con-
tro le forze orizzontali e trasversali. Tale pra-
tica & sconsigliabile nell’applicazione di un
ponte di porcellana, poiché questo non resi-
te alle aumentate forze di flessione.

Condizioni del margine gengivale in corri-
spondenza dello spazio edentulo. — Lo stato
della gengiva dopo un’avulsione dentaria e
le ampie perdite di sostanza per processi pa-
tologici o atti chirurgici costituiscono una
difficolta non lieve nell'impiego dei comuni
ponti metallici sia riguardo il tempo neces-
sano per la cicatrizzazione dei tessuti, sia
riguardo la ricostruzione protesica. 1l ponte
di porcellana offre il vantaggio che puo
essere applicato subito dopo |'avulsione, anzi
I'uso delle radici di porcellana introdotte nel-
I’alveolo vuoto non ostacola il processo di
cicatrizzazione e di guarigione, per cui la
gengiva si adztta benissimo sulla porcellana
senza retrarsi eccessivamente e permette di

Fre. 4.

Corona Hiltebrandt in due pezzi e con spalla
artificiale

raggiungere un effetto estetico molto soddi-
sfacente. Nelle estese perdite di zone gengi-
vali, retrazioni eccessive ecc., 'uso di bloc-
chi di porcellana fusi col corpo del ponte ci
permette di risolvere in pieno il problema
estetico e di aumentare nello stesso tempo col
maggiore spessore della porcellana la resi-
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stenza del pezzo protesico. Al contrario un
processo alveolare ben conservato ricoperto
da uno strato abbondante di gengiva e ridu-
cente |'altezza dello spazio edentulo rappre-
senta una condizione poco favorevole nei la-
vori a ponte. Perd mentre il comune ponte
metallico va tenuto sollevato dalla gengiva
oppure foggiato in modo da evitare il ri-

X F16.55
Corona di Hovestad — a = porcellana; b = platino.

stagno di detriti alimentari, onde escludere
eventuali processi infiammatori, il ponte di
porcellana pud essere costruito aderente alla
gengiva, la quale al suo contatto si man-
tiene del tutto normale.

Articolazione. — L. 'articolazione a martel-
lo rappresenta una condizione favorevole per
'applicazione del ponte di porcellana, poi-
ché in tale forma agiscono massimamente le
forze masticatorie verticali mentre minime so-
no le orizzontali. Una sovraocclusione di mo-
dico grado ha poca importanza, di grado ec-
cessivo pud costituire una controindiazione
poiché in essa sono aumentate le forze oriz-
zontali della pressione masticatona.

[l morso aperto costituisce una condizione
sfavorevole riguardo la resistenza e durata
del ponte, poiche il paziente affetto da tale
malformazione spezzetta i cibi duri non col
normale movimento d'incisione ma con un
movimento di leva e di strappo, per cui un
ponte di porcellana zpplicato nella zona dei
denti frontali va facilmente incontro a frat-
tura essendo sottoposto a un carico eccessivo.

Abrasione dentaria. — Essa & dovuta al
naturale logorio delle superfici masticatorie
dei denti, & di modico grado e si riscontra
per lo pitt in individui anziani. Pud riscon-
trarsi anche in giovane etd ed essere di gra-
do pit accentuato per cui si parla di denti a
tipc abrasivo. In questi casi & controindicata
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I'applicazione di un ponte di porcellana, la
cui durezza & superiore a quella dello smalto
umano, poicheé il suddetto logorio non ha
luoge sulla superficie masticatoria del pezzo
pretesico e con 1'andar del tempo su di esso
si concentrano tutte le forze masticatorie che
prestc o tardi ne determineranno la frat-
tura.

Questi sono i fattori e le condizioni essen-
ziali da tenere presenti nella indicazione di
un ponte di porcellana, oltre naturalmente le
leggi fondamentali inerenti la costruzione del-
la protesi fissa in genere. Essi lasciano scor-
gere le difficolta non lievi sia riguardo la pre-
parazione dei pilastri, sia riguardo la tecni-
ca di laboratorio, che limitano alquanto il
campo di applicazione del ponte di porcel-
lana e richiedono uno studio accurato del ca-
so e profonde conoscenze tecniche.

PREPARAZIONE. DEI PILASTRI

E’ indispensabile eseguire un esame ra-
diografico dei denti pilastro, che ci fornira
dei dati precisi circa I’estensione della polpa
coronale nei denti vitali e circa lo stato del
paradenzio, zona apicale e canzli radicolari
nei denti devitalizzati. Si raccomanda di
prendere l'impronta delle arcate dentarie e

Fic. 6.

Ancoraggio con costa metallica, e corrispondente
corona a giacca

ricavarne 1 modelli onde avere dei rifer-
menti preziosi durante la modellazione della
porcellana. Lo strumentario occorrente ¢&
uguale presszppoco a quello in uso per la
preparazione del moncone per corona a giac-
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ca: dischi, ruotine, pietrine montate coni-
che, cilindriche, a cono rovesciato, lentico-
lari ecc., di carborundum, frese taglia smalto
cilindriche speciali (per approfondire la spal-
la) taglienti solo nella punta e liscie ai lati,
m-teriale per impronte, pasta kerr, anelli di
rame di diverse dimensioni, dentimetro, un
assortimento di capsule di celluloide ecc. Si

Fre. 7.

Ancoraggi a perno Richmond, con anello intero
ed anello a tre quarti

procede subito alla determinazione del co-
lore, potendo i denti pilastro specie i1 fron-
tali esserci di molto aiuto con qualche loro
particolare caratteristica, che bene imitata sul-
la porcellana aumenta di molto I'effetto este.
tico della protesi. Si esegue anche uno schiz-
zo della forma coronale dei denti pilastro,
segnando il decorso delle linee limite tra il
colore del colletto, della parte mediana e del
margine incisivo, la presenza di eventuali
solchi verticali, incrinature dello smalto, mac-
chie bianche, da fumo, lievi anomalie di
forma ecc.

Trattandosi di dent vitali, si pratica una
buona anestesia locale o tronculare onde la-
vorare con maggiore tranquillity e precisione,
specie nei monconi preparati a spalla la cui
decorticazione dev'essere alquanto accentua-
ta occorrendo lo spazio necessario per lo
spessore della base di platino-iridio e della
porcellana.

La preparzzione dei pilastri dipende dal
genere di ancoraggio impiegato : corone sem-
plici, corone tipo a giacca con spalla e base
di platino, corone miste richiedenti la spalla
sulla faccia vestibolare oppure vestibolare e
linguale, corone a tre quarti, intarsi, corone
a perno ecc.

Se il dente & vitale la preparazione del
moncone va fatta sotto getto continuo d’ac-
qua tiepida per evitare sicuri danni alla pol-

pa da eccessivo riscaldamento periferico che
ha luogo durante la decorticazione dello smal-
to e della dentina. | denti devitalizzati si pre-
stano meglio, dal lato tecnico, per la prepa-
razione dei monconi, essendo escluso il pe-
ricolo di ledere la polpa, per cui la decorti-
cazione pud risultare alquento pit ampia.
Certe un'abbondante asportazione di sostan-
za dura ha come conseguenza una diminu-
zione di resistenza del pilastro, il quale in
alcuni casi viene rinforzato mediante |'intro-
duzione di un perno nella radice oppure me-
diante l'impiego di un blocco metallico fu-
so. Anche i monconi radicolari idonei per pi-
lastri vanno preparati a seconda della forma
dell’ancoraggio : perno RICHMOND, SyMONSEN,
GERLACH ecc. Per la facile applicazione del
ponte sui pilastri & necessario che questi ri-
sultino del tutto paralleli tra loro. Accuratez-
za e massima precisione nel lavoro sono in-
dispensabili onde evitare sicuri insuccessi.
Ultimata la preparazione dei monconi pi-
lastro si passa alla presa delle impronte me-
diante pasta kerr e anello di rame con lo
stesso procedimento in uso per la corona a
giacca. Prima di rimandare il paziente si prov-
vede a coprire provvisoriamente i monconi
con capsuline di celluloide a scopo protetti-

Fic. 8.

Rappresentazione schematica dell’armatura a rete di
filo di platino di Gonon ¢ Lakermance (Drum)

vo della polpa per i denti vitali e a scopo
estetico per i1 denti devitalizzati della zona
frontale. Le capsule di celluloide si fissano
con guttaperca resa molle al calore oppure
con cemento, previo isolzmento del monco-
ne mediante una delle tante vernici esistenti
in commercio. La rimozione di queste co-
rone provvisorie di celluloide avviene facil-
mente, nel caso sorgessero delle difficolta &
consigliabile eseguire con un disco di carbo-
rundum un taglio sulla loro superficie vesti-
boare o labiale e con l'impiego di una spa-
tola la corona salta via, mediante un lieve
movimento di leva.

TECNICA DI LABORATORIO

a) Parte metallica. — La confezione della
parte metallica va eseguita in un ambiente
separato da quello in cui si lavora, si mani-
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pola e si cuoce la porcellana per evitare nel
modo piu assoluto che questa venga inqui-
nata dalla presenza di polvere metallica che
ne altera 1l colore e danneggia |'effetto este-
tico finale.

Il metallo da usare nella costruzione della
armatura di sostegno deve avere un punto di
fusione superiore a quello della porcellana

Fre. 9.

Sezione a T e ad Y dell’armatura metallica nell’ambito
rispettivamente dei dentj frontlai e dei denti laterali

impiegata pel rivestimento esterno in modo
che questa possa essere portata sino alla sua
giusta cottura senza che si determini una
modificazione chimica o un cambiamento di
colore. Il piu indicato pel suo alto punto di
fusione e per la sua inalterability chimica & il
platino in lega con l'iridio.

Il platino appartiene alla classe dei me-
talli nobili, ha peso specifico 21,4; peso ato-
mico |194; fonde a 1764°C; & duttile, mallea-
bile, di colore bianco-grigio, ha spiccato po-
tere d’inossidabilityd e resistenza agli acidi.
Esso viene sciolto soltanto dall’acqua regia,
la quale & usata per eliminare eventuali re-
sidui di matrice di platino aderenti alla su-
perficie interna delle corone a giacca. E’ at-
taccato dagli acidi solo quando si trova in
lega con un altro metallo non resistente ad
essi.

[’aggiunta d’iridio a diverse percentuali
(leghe di platino-iridio al 5 %, al 10 %, al
20 %) gli conferisce una maggiore consisten-
za e resistenza.

Liridio & anche un metallo nobile, si tro-
va in commercio sotto forma di polvere gri-
gia, ha peso specifico 22,4; peso atomico
193, I; fonde a 2360°C. Dato il suo alto punto
di fusione, esso viene quasi esclusivamente
usato in lega con altri metalli. La lega di pla-
tino-iridio al 5 % fonde a 1777°C e quella a!
20 % a 1854°C.

L'uso della lega di platino-iridio al 20 %
introdotto da SWANN segnd veramente un pro-
gresso € un miglioramento nella costruzione
dell’armatura metallica del ponte, in cui si
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richiede 1'impiego di appoggi e di basi per la
porcellana che, per ragione di economia di
spazio, siano di spessore minimo e nello stes-
so tempo resistentissimi specialmente alle
forze di torsione. Un’armatura di platino iri-
dizto deve da sola resistere alle forze masti-
catorie, senza piegarsi o storcersi; la minima
elasticita o piegamento sotto lo sforzo masti-
catorio determinerebbe la sicura frattura del-
lo strato esterno della porcellana. Inoltre la
aggiunta d'iridio ad alta percentuale al pla-
tino riesce anche vantaggiosa per la cottura
della porcellana. L.'esperienza ha dimostrato
che la porcellana cotta su un sbarra di pla-
tino puro diviene bollosa, porosa e quindi
meno reistente, pel fatto che in essa passano
durante il procedimento di cottura tutte le
Impuritd gasose contenute nei sottilissimi po-
ri della struttura del metallo. L’apporto d’iri-
dio (20 %), rendendo pit compatta la strut-
tura del platino fa diminuire la quantity di
gas in esso presente e di conseguenza anche
la sua eliminazione durante il riscaldamento.
Anche il saldame occorrente per stabilire
I'unione delle varie sezioni dell’armatura de-
v'essere a punto di fusione superiore alla tem-
pecatura di cottura della massa di porcel-
lana, per cui & necessario ricorrere a salda-
mi speciali. La casa Heraeus di Hanau mette
in commercio degli ottimi saldami di platino
a diverso grado di fusione. [l comune salda-
tore in uso pei lavori in oro non & sufficiente;
bisogna ricorrere a un saldatore speciale a
fiamma ossidrica appuntita, il solo oggi che

Fre. 10.

Travata intermedia ed ancoraggio nel loro punto
di unione

manovrato da mano esperta ci permette una
saldatura del tutto resistente.

Molti ceramisti sconsigliano ['impiego di
fondenti, specialmente il borace, per evitare
la formazione di bolle nello spessore della
porcellana durante la cottura.

Usando quindi la lega di platino iridiato al
20 % s’inizia la costruzione dell’armatura me-
tallica composta dagli ancoraggi e dalla tra-
vata intermedia.

Ancoraggi. — Vengono costruiti sui mo-
delli ottenuti dalle impronte dei monconi pi-
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lastro. | modelli abitualmente sono in gesso
duro oppure in amalgama, melotte, rame o
cemento a seconda dei metodi.
Gli encoraggi possono essere di diverso
tipo :
I} Corona semplice. — Si costruisce in
un pezzo da un disco di platino iridiato dello
spessore di 0,25 mm., oppure in due pezzi

Armatura metallica di platino-iridio
secondo Hiltebrandt

anello e coperchio saldati assieme. Per evi-
denti ragioni di estetica non & indicata sui
denti frontali e sui bicuspidati, si usa solo
nell’ambito dei molari quando la corona del
dente pilastro per varie ragioni non pud es-
sere sottoposta ad una eccessiva decortica-
zione.

2) Corone Swann. — Esse richiedono la
preparazione a spalla dei pilastri e una de-
corticazione leggermente piu profonda che
per una corona a giacca comune. Esistono
due tipi, nel primo la base metallica ricopre
il solo moncone, nel secondo essa ricopre
moncone e spalla per tutta ]'estensione e
viene detta corona a ditale. Possono essere
costruite in un sol pezzo oppure in due pezzi
anello e coperchio saldati insieme. Lo spes-
sore di platino-iridioc & di 0,15 mm. Nella
corona a ditale la striscia ricoprente la spalla
& di pletino puro, dello spessore di 0,1 mm.
e saldata al resto.

Tali corone trovano naturalmente impiego
su denti devitalizzati, oppure vitali ma con
polpa coronale poco estesa.

3) Corone Hiltebrandt. — Hanno il van-
taggio di non richiedere la preparazione a
spalla del moncone, ma la semplice prepa-
razione a cono sensibilmente pit accentuata
che per le comuni corone semplici.

Esse sono di vario tipo e cioé : corone in un
sol pezzo con spalla artificizle, corone in un
sol pezzo senza spalla artificiale, corone in
due pezzi con spalla artificiale, corone in un
sol pezzo senza spalla artificiale ma con solco
longitudinale sulla superficie masticatoria, co-
rone per denti frontali con spalla parziale.
ZEPPONI riferisce sulla corona di Hiltebrandt
in due pezzi con solco longitudinale. Essa si
usa specie sul molari e quando si pud esegui-
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re un solco longitudinale di un millimetro di
larghezza per un millimetro di profondita
sulla superficie masticatoria. Si costruisce
prima l'anello con platino iridiato al 20 %
e dello spessore di 0,20 mm., e poi il co-
perchio con platino molle dello spessore di
0,10 mm., il quzle dev'essere bene coniato
lungo il solco del moncone. Coperchio ed
anello fissati nei loro giusti rapporti vengono
saldati con saldame a 1400°C.

Tra 1 diversi tipi delle corone di Hilte-
brandt sono piu indicate, quale ancoraggio
di ponte, quelle in un sol pezzo o a due pez-
zl con spalla artificiale essendo piu resi-
stenti alle forze di torsione ed offrendo un
appogglo completo alla porcelleana, sebbene
lasciano a desiderare dal lato estetico ed
igienico in quanto la loro spalla & visibile e
viene direttzmente a contatto con la gengi-
va, per cui il loro uso & limitato nell’ambito
dei premolari e molari.

4) Corona Drum. — Questa come le co-
rone di Hiltebrandt ha il vantaggio di non
richiedere la preparazione a spalla dei mon-
coni. E’ costituita da un ditale di platino
dello spessore di 0,08 mm. provvisto sulla
superficie esterna delle pareti di piccole in-
cavature atte a ricevere la porcellana e a for-
nire a questa un considerevole appoggio con-
tro le forze verticali.

Eic;12;

Preparazione della travata intecmedia ad Y prima
della saldatura con l’ancoraggio

Le incavature sulle pareti assumono il
compito di tante piccole spalle. Essa come
ancoraggio di ponte & poco usata, poiche da-
ta la sottigliezza del suo spessore non resiste
alle forze di torsione. E’ necessario che ven-
ga modificata, per cui & impiegata solo nel-
I'ambito dei molari e premolari e solo quan-
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do & possibile eseguire su tali denti un solco
longitudinale di due millimetri di larghezza
per due millimetri di profondita. Coniato tale
solco fedelmente sul coperchio della corona,
in esso viene adsttata e saldata l'estremita
libera della travata intermedia. Un simile
procedimento compcrta pero quasi sempre
pericolo di lesione della polpa.

Bi¢. 213

Sezione di un elemento intermedio cavo dell’armatura
metallica fusa di Hovestad

5) Corona di Hovestad. — E' indicata
solo nell’ambito dei denti frontali. Si tratta
di una corona di platino-iridio fusa, recante
un'incavatura sulla sua faccia labiale per ac-
cogliere la porcellana.

6)Corona armata di Gliik. — Su tale co-
rona riferisce CSERNYEI, il quale ritiene che
sia superiore alla Drum e che dal punto di
vista della resistenza rappresenta un ulte-
riore sviluppo e perfezionamento. Essa & co-
stituita da un’armatura fatta di rete metalli-
ca di platino-iridio sulla quale viene fusa la
porcellana dura. Con filo di pl=tino-iridio
dello spessore di 0,15-0,20 mm. si allestisce
una rete piuttosto fitta e con questa si pre-
para un ditale rappresentante 1’anima della
corona di porcellana. La corona armszta non
richiede la preparazione a spalla nell'am-
bito dei molari e premolari, soltanto sul ca-
nini e sugli incisivi si prepara una spalla par-
ziale sulla loro superficie labiale. Essa ri-
sponde bene come ancoraggio, dato che il
ditale di rete metallica incorporato nello spes-
sore della porcellana conferisce a questa una
estrema resistenza in modo analogo al feno-
meno che si verifica nel cemento armato.
Molti autori perd non sono d'accordo su que-
sto punto. CSERNYEI mette in rilievo anche il
lato estetico della corona armata, l2 quale
possiede la stessa trasparenza della corona a
giacca.

7) Corona a giacca. — Essa non & indi-
cata quale ancoraggio del ponte, poiche, pri-
va della necessaria base metallica, & pochis-
simo resistente. Fccezionalmente pud essere
usata solo sul canino nel cosiddetto falso
ponte o ponte ad estensione, dovendo sosti-
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tuire un incisivo laterale. In questo c2so la
resistenza del pezzo protesico & affidata al-
I'elasticity della radice del canino e al con-
siderevole spessore della coron2, essendo il
canino 1'unico dente che allo stato vitale per-
metta un’abbondante decorticazione. L'ela-
sticita dev’essere rispettata al m=ssimo senza
comprometterla mediante l'aggiunta di un
appoggio o. di un intarsio sull'incisivo cen-
trale, il che determinando la rigidezza del si-
stema porterebbe alla frattura dell’anco-
raggio.

8) Semicorone o corone a tre quarti. —
Tra esse si annoverano la corona di CARMI-
CHAEL, di MARCHALL, di RANK, di TINKER ecc.,
delle quali sono ben noti i principi costruttivi
miranti a ricoprire con una fusione laminzre
metallica metd o i tre quarti della corona
dentaria lasciando 2llo scoperto la superfi-
cie vestibolare o labiale. Esse si usano preva-
lentemente sui denti frontali e sui bicuspi-
dati.

9) Intarsi a sella. — Vengono impiegati
nell’ambito dei premolari e molari ed esclu-
sivamente sui pilastri mesiali del ponte. La
pratica ha dimostrato che zpplicati sui pila-
stri distali si spostano facilmente del loro in-
castro per cui durante i movimenti mastica-
tori si determina la frattura dell’ancoraggio
opposto. Dovendo essi servire solo per so-
stegno del ponte senza protezione della su-
perficie del dente pilastro, KaxTorOWICZ,
GANZ ed altri AA. li preferiscono alla co-
rona a tre quarti poiché sono di costruzione
pit facile e pit precisa.

Fic. 14.

Armatura di platino-iridio fusa, secondo Hovestad.
Ancoraggi ed elementi intermdi foggiati a tipo di
monconi per corona a giacca (Ilg)

10) Corone a perno. — Sono particolar-
mente indicate quale ancoraggio sul monco-
ni radicolari dei denti fronta'i. Esse resistono
bene contro le forze di torsione e di flessio-
ne, racchiudendo i due principi fondamentali
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per la resistenza della porcellana, aumentare
al massimo lo spessore della porcellana e of-
frire a gquesta un appoggio resistente. Il bloc-
co massivo della corona a perno ha uno spes-
sore di gran lunga superiore a quello della
corona a giacca o di qualsiasi altro tipo di
corona di porcellana con base metallica, inol-
tre esso poggla per tutta la sua estensione

Fic. 15.

Sezione di un elemento intermedio del ponte di por-

cellana secondo Howestad. La porcellana ricopre e

riempie tutti gli elementi della travata metall’ca di
platino-iridio

basale sul diaframma o coperchio metallico
ricoprente il moncone radicclare.

Tra i sistemi di perni si pud usre quello
Richmond, il Simonsen o il Gerlach. Il pri-
mo & sempre il pit solido e resistente e quin-
di il pit usato, nonostante sia di difficile co-
struzione e presenti lo svantaggio che in se-
guito alla retrazione del bordo gengivale si
metta in evidenza l'znello metallico che ab-
braccia il moncone radicolare.

Per la sua applicazione si procede all’al-
largamento del canale radicolare e alla prepa-
razione del moncone secondo il metodo clas-
sico. Il perno di platino iridiato deve avere
un sufficiente spessore da uno a due milli-
metri, va adattato bene nel canale e te-
gliato un poco piu corto della corona del
dente vicino. Con il perno in sito si prende
I'impronta del moncone usando pasta kerr
e un anello di rame; si cola il modello, sul
guale si costruisce l'anello di platino-iridio
dello spessore di 0,20 mm. e il diaframma
o coperchio pure dello stesco metallo ma del-
lo spessore di 0,15 mm. Perno, anello e co-
perchio posti nei loro giusti rapporti vanno
saldati con saldame a 1400°. La parte ester-
ha del perno dev’essere appiattita e alquan-
to ondulata per offrire meggior presa alla
porcellana.

1l sistema Simonsen presenta il vantaggio
dell’invisibilita dell’anello, poiché quest'ulti-
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mo abbraccia soltanto la superficie palatina
o linguale e le superfici approssimali del mon.
cone radicolare. Esso percid & meno resi-
stente del pemo Richmond.

Il Gerlach ha portato un ulteriore miglio-
ramento nella tecnica di costruzione delle
corone a perno in quanto egli allestisce e fis-
sa il perno nel canale radicolare e poi in un
secondo momento modella la corona su un
tubo saldato al coperchio tipo Richmond con
nello o senza anello. Il suo metodo presenta
i vantaggi che la corona pud essere riparata
senza allontanare il perno dalla radice e pos-
sono essere usati monconi radicolari lieve-
mente divergenti.

Travata intermedia. — Prep-rati gli an-
coraggi, questi vengono portati sui den-
ti pilastro, controllando il loro perfetto adat-
tamento e contemporaneamente la loro fa-
cile applicazione e rimozione. Quando tutto
& in ordine si prende l'impronta dell'intera
arcata dentaria con gli ancoraggi in sito. Col
metodo usuale, come pei comuni ponti me-
tallici, si cola il modello mettendo un po’ di
cera nell’interno degli ancoraggi. Occorre an-
che il modello dell’arcata dentaria antagoni-
sta per calcolare durante la costruzione della
travata metallica 1 rapporti di spazio neces-
sari per |'applicazione della porcellana.

La travata intermedia rappresenta la parte
essenziale, '’anima del ponte di porcellana,
e la sua costruzione ha sempre preoccupato 1
tecnici in quanto essa richiede resistenza as-
soluta da una parte e spessore minimo dal-
|'altra, oltre una forma adeguata in modo da
sostenere secondo i principi statici la massa
esterna di porcellana, opponendosi alle forze
di flessione e di torsione che inevitabilmente
hanno luogo durante lo sforzo masticatorio.

Dopo gli insuccessi dei ponti completa-
mente in porcellana, il BRowN fu il primo a
lanciare I'idea di rinforzare il blocco di por-
cellana costituente gli elementi intermedi me-
diante una sbarra metallica. Nonostante la
importante concezione del BROWN, il suo me-
todo non diede buoni risultati poiche era dif-
ficile modellare e cuocere la porcellana su un
centro metallicc molto ridotto ed inoltre la
meniera di ancorare tale sbarra metallica ad
intarsio sui denti pilastro era assolutamente
insufficiente dal punto di vista della resi-
stenza.

Rousskl, GosLEE, EVANs ecc. fanno uso
di un filo di platino fissato sugli ancorzggi,
sul gquale applicano, specie nella zona dei
denti frontali, denti semplici a cramponi di
platino. Filo e cramponi di platino vengono
saldati assieme e la parte linguale del ponte
viene completata con l'applicazione della
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porcellana. Il semplice filo di platino non &
pero sufficientemente resistente e presenta
I'inconveniente di liberare durante la cottura
impurita gasose che passando nella porcel-
lana la rendono bollosa, porosa e quindi
meno resistente.

Un aumento di resistenza triplo e guadru-
plo si ottiene impiegando il metodo di Go-
NON e LAKERMANCE. Questi AA. hanno tra-
sportato nel campo della ceramica dentaria,
analogamente alla corona armata di Gliik, gh
stessi principi e gli ottimi risultati del cemen-
to armato in uso in edilizia, incorporando
nella massa di porcellana un’armatura metal-
lica costituita da una fitta rete di filo di pla-
tino. Con questo procedimento si dovrebbe
verificare lo stesso fenomeno che si manife-
sta nel cemento armato, cioé la resistenza
alla trazione e l'elasticitd della rete di platino
si trasmettono alla porcellana ed inoltre pel
confluire della porcellana fra la troma della
rete, questa acquista una consistenza mag-
giore in tutti 1 sensi (CSERNYEI), oppure la re-
sistenza alla trazione dovrebbe essere sop-
portata dai fili di platino e quella alla pres-
sione dalla porcellana.

Molti AA. si oppongono a questa conce-
zione sostenendo che 1 principi costruttivi
del cemento armato non sono trasportabili nel
campo ceramico essendo la struttura e le pro-
prieta fisiche della porcellana del tutto di-
verse da quelle del cemento. N& d’altra parte
si pud ammettere un reciproco rinforzamento
tra fili di platino e porcellana, poiché questa
sottoposta a sforzo si spezza prima che entri
in funzione la resistenza alla trazione del me-
tallo.

Un notevole progresso e un sostanziale mi-
glioramento & stato portato dallo SwaANN, sia
con l'introdurre come si & detto 1'uso della
lega di platino-iridio al 20 %, sia col dare alla
travata intermedia una forma a sezione trian-
golare, piu razionale.

Anche HILTEBRANDT usa quasi gli stessi
principi dello SWANN, ma migliora ulterior-
mente la forma della travata, impiegandol=
a sezione ad Y nel campo dei molari e pre-
molari e a sezione a T nell’ambito dei denti
frontali. Nei primi la travata si costruisce,
usando uno strumentario speciale ma molto
semplice, con due lamine di platino-iridio al
20 % dello spessore di 0,30 mm. ciascuna,
saldate assieme e foggiate in modo che pre-
sentino tante coppette quanti sono gl ele-
menti da sostituire; nei secondi essa si alle-
stisce con tre striscie di pl-tino-iridio dello
stesso spessore; invece delle coppette qui si
costruiscono con lo stesso metallo tanti ca-
valieri quanti sono i denti da sostituire. Sal-
date convenientemente striscie e cavalieri si
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ottiene un’armatura che rende il ponte przti-
camente infrangibile.

E’ necessario che la posizione delle cop-
pette, dei cavalieri e degli spazi interdentali
sia esatta anche per quanto riguarda la loro
estensione. All'uopo si modella l'intero pon-
te o completamente in cera oppure in cera €
denti di porcellana artificiali, si versa del
gesso sulla superficie vestibolare e si ottiene
cosi un2 mascherina, la quale insieme col
modello dell’arcata antagonista sara una gui-
da preziosa nella costruzione, rifinitura e de-
finitiva posizione della travata, avendo sem-
pre in considerazione lo spazio necessario per
I’applicazione della porcellana. L.a masche-
rina inoltre, seguendo il metodo di HiLTE-
BRANDT, & anche necesszria in seguito duran-
te la modellazione della percellana per dare
a questa la prima forma.

Travata ed ancoraggi, fissati con cera nei
loro definitivi rapporti si pongono in rivesti-
mento e si procede alla saldatura con sal-
dame speciale ad alta fusione e fiamma os-
sidrica. L.a saldatura risulta ancora pit resi-
stente se il contatto dei vzni pezzi da unire
nen & puntiforme ma piano a superficie per
quanto & possibile estesa, per cui & neces-
sario divaricare l'estremita della travata in
modo d’zbbracciare convenientemente e se-
condo la forma gli ancoraggi. Allo scopo di
evitare spostamenti di rapporti dei pezzi da
saldare nel passarli in rivestimento si pud co-
struire il modello direttamente in mzteriale
speciale di rivestimento e, allestita 1’armatu-
ra, procedere su di esso alla saldatura.

L.a trevata metallica intermedia, oppure
tutta 1’armatura in un unico blocco possono
essere costruite co]l metodo della fusione in-
trodotto e praticato da HoVESTAD. Enormi
furono le difficoltya da superare prima che

Fic. 16.
Ponte di porcellana secondo Swan (Ilg)
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questo metodo trovasse largo impiego in pra-
tica e dasse dei risultati veramente soddisfa-
centl. Le difficoltd erano inerenti alla fiam-
ma da usare per |~ fusione del platino-iridio.
alla necessita di una massa specia'e e all'im-
piego di un forno che servisse per riscaldare
sinoi a [100-1260°C il cilindro di fusione. Il
miscuglio ncetilene-ossigeno di una buona
fiamma ad alto numero di calorie, perd pro-
duce nel metallo fuso la formazione di parti-
celle di carbone che vengono messe 1n li-
berta sotto forma di impurity gasose durante
la cottura della porcellana, con i ben noti
danni a carico di questa.

HoVESTAD risolse il problema ricorrendo ad
una fiamma prodotta dalla combustione di un
miscuglio d’idrogeno e ossigeno che permet-
te una fusione assolutamente perfetta. Tra 1
rivestimenti, il pit adatto & il pirofano per le
sue qualitd di durezza e resistenza all’alta
temperatura di fusione del platino, non su-
bendo espensione, fratture ed altre altera-
zioni che possono modificare la forma o co-
munque danneggiare il pezzo fuso.

Data appunto la durezza e resistenza di
questo tipo di rivestimento non occorre che
esso venga protetto con cilindro metallico,
basta contenerlo sino a indurimento in un
anello di carta o in un tubo di gomma. Tale
rivestimento costituisce il cilindro o muffola
di fusione, racchiudente l'armatura o la tra-
vata del ponte modellata in cera, va fatto
indurire ed essiccare completamente, dopo di
che viene posto in un forno speciale ed ivi
mantenuto da una a due ore sino alla tem-
peratura di 1100-1200°C.

Per far scorrere nell'interno del cilindro il
metallo fuso sl ricorre al movimento rotatorio
centrifugo di una fonditrice che viene messa
in moto a tempo opportuno da parte del
tecnico.

La tecnica della fusione non & semplice e
richiede molta attenzione, pratica ed una
adeguata attrezzatura.

Molti ceramisti ricorreno al metodo della
fusione, solo per la travata intermedia. Essi
sostengono che per quanto il pirofano rap-
presenti una massa di rivestimento adatta €
teoricamente indeformakile resistendo alle
alte temperature, tuttavia in pratica si con-
statano delle piccole inesattezze col volere
costruire ed ottenere l'intera armatura me-
tallica in un blocco unico fuso. Tali inesat-
tezze compaiono difficilmente nella fusione
della sola travata intermedia, data la minore
estensione ed inoltre, se sono presenti, pos-
sono essere corrette o compensate allatto
di unire mediante saldatura la travata e gli
ancoraggi.

Si pud dire senz'altro che il metodo della

fusione di Hovestad rappresenta un notevole
progresso nella tecnica di costruzione del
ponte di porcellana. Infatti col suo metodo
& possibile ottenere una armatura metallica
resistente alle forze di torsione e di fles-
sione e nello stesso tempo molto sottile, in
modo da lasciare molto spazio per l'applica-
zione della porcellana.

Riguardo alla forma degli elementi inter-
medi metallici, essi vengono costruiti come
monconi per corona a glacca con spalla arti-
ficizle, secondo i principi statici tanto van-
taggiosi per la resistenza della po:cellana alle
forze verticali di compressione. Impiegando
tale forma si ha il vantaggio che, in caso di
rottura di qualche elemento di porcellana,
questo pud essere riparato cserza ricorrere
alla rimozione dell’intero ponte. Bzsta met-
tere completamente allo scoperto il moncone
metallico, prendere |'impronta con pasta kerr
ed anello di rame e costruire cosi una corona
a giacca che verrd fissata con cemento adat-
to. Originariamente gli elementi intermedi
metallici erano massicci, presentando lo svan-
taggio del contatto del metallo con la cresta
alveolare. Ulteriori sviluppi e modificazio-
ni della tecnica hanno portato a costruire
questi elementi del tutto vuoti nell'interno,
cavi, per cul & possibile riempirli con por-
cellana la quale, cotta sino a vetrificazione,
& la sola che venga a contatto con la mu-
cosa orale. La pratica ha dimostrato che que-
sto strato intemo di porcellana va difficil-
mente e raramente incontro a fratlura; ma
qualora cid dovesse verificarsi & necessaria
la rimozione di tutto il ponte.

Costruita 'armatura metallica, sia col me-
todo di Swann, sia con quello di Hiltebrandt,
sia con quello di Hovestad, essa va accurz-
tamente rifinita, pulita e controllata sul mo-
dello e sul paziente. E’ assolutamente indi-
spensabile assicurarsi, prima di procedere al-
la parte ceramica, che l'armatura metallica
sia di facile applicazione e rimozione sui
denti pilestro; nessuna forza bruta dev'es-
sere impiegata tenendo bene presente che si
tratta di un lavoro mclto delicato ¢ di gran-
de precisione. Adattata ’armatura metallica
sui pilastri si prende con essa in sito l'im-
pronta in gesso dell'intera arcata denteria e
si cola il modello in gesso duro per proce-
dere all’applicazione della porcellana.

b) Parte ceramica. — L.’armatura metalli-
ca liberata da tutti i residui di rivestimen-
to, va accuratamente pulita con spazzclini a
setole dure in corrispondenza di solchi, sp~-
zi vuoti, angoli, saldature ecc. arroventata
per pochi minuti alla fiamma, immersa in
una debole soluzione di acido, passata sot-
to un getto di acqua corrente ed asciugata
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in un panno pulito oppure con aria calda.
Cosi trattata & bene non toccarla pitt con le
mani, specie se queste sono sudate durante
il periodo estivo.

Il modello in gesso va preparato convenien-
temente, cospargendo la cresta alveolare con
una vernice isolante e vaselina. E’ necessario
la pit scrupolosa pulizia delle mani dell’ope-
ratore, degli strumenti, del posto di lavoro e
dell’ambiente in cui si manipola la porcel-
lana. Occorre evitare la presenza di polvere
metallica, la quale inquinando anche in mi-
nima quantitd le masse di porcellana ne al-
tera il colore e l'effetto estetico finale. Lo
strumentario & presso a poco identico a quello
in uso per la costruzione della corona a giac-
ca. Per la cottura della porcellana si impiega
il forno elettnico a riscaldamento mediante
bacchette di silite (tipo il forno Udo, Vita,
Wienand ecc.), oppure mediante avvolgimen-
to di platino (tipo il forno Caccia, Pelton,
Barkmeyer, Rsztron, S. S. White ecc.). Ri-
guardo il materiale ceramico le comuni masse
di porcellana impiegate per la corona a giac-
ca non sonc da sole sufficienti a garantire un
lavoro estetico e resistente. Esse non possono
essere applicate e cotte direttamente sull’ar-
matura metallica poiché lasciano trasparire il
colore grigio del metallo sottostante, hanno
un indice di dilatazione diverso da quello
della lega platino-iridio e non sono adatte a
stabilire un’intima unione con quest'ultima.

E’ questa una questione d'indole tecnica
molto delicata, la cui risoluzione & stata il
frutto di lunghe ed operose ricerche. E’ me-
rito dello SWANN 'aver introdotto nella nuo-
va tecnica I'uso di una porcellana speciale
opaca che servendo da strato intermedio
compensa ed elimina gli svantaggi che si ori-
ginano dalla diretta applicazione e cottura
della porcellana dentaria sul metallo. Essa
ha la proprieta di assorbire senza danni il
quantitativo per quanto piccolo di gas che
si libera dal metallo durante la permanen-
za nel forno, specie in corripondenza dei
punti di saldatura; compensa il differente in-
dice di dilatazione tra la porcellana dentaria
trasparente e l'armatura, ed essendo opzca
impedisce il trasparire del colore grigio me-
tallico. L’asserzione che tale massa opacx
detta massa base o massa di copertura per
ponti, sia in grado di garantire anche una
intima unione con la base metallica non vie-
ne unanimemente accettata da tutti gli AA.,
per cui & bene non fare un eccessivo affida-
mento sulla sua forza adesiva, ma operare
sempre secondo 1 principi statici.

Oltre la massa base per ponti Swann vi

7 in commercio anche le masse delle case
White, Hutschenreuther, Wienand ecc.

a punto di fusione 1360°C. e le masse a pun-
to di fusione 1100°C. e 1160°C. della casa
Vita.

Le prime vanno usate insieme con le mas-
se di porcellana trasparente ad alta fusione
(1300-1400°C.) e le seconde in unione con le
masse dentina e smalto a bassa fusione
(980°C. e 820°C.).

Le masse opache a 1360°C. vengono appli-
cate sull’armatura metallica in strato sottile
e uniforme senza lasciare allo scoperto nes-
suna parte metallica; la maggior parte dello
spazio sara riservata alle masse trasperenti
scelte ed applicate secondo il colore della zo-
na del dente (cervicale, media, incisori-).
Quindi il ponte viene modellato quasi esclu-
sivamente con porcellana trasparente ad alta
fusione, e |'effetto estetico s-ra tanto mi-
gliore quanto piu spesso sard questo strato
di porcellana.

Anche qui sono applicabili le regole gene-
rali valevoli per la costruzione della corona
a giacca, riguardanti |'applicazione, asciuga-
mento, vibrazione, modellazione essicca-
mento e cottura della porcellana. Bisogna pe-
ro notare che per quanto si sia portati ad
eseguire una modellazione perfettamente
estetica secondo 1 dati anatomici e i rapporti
di articol=zione, tuttavia & consigliabile ri-
durre al disotto dei valori normali |'altezza
delle cuspidi onde diminuire 'azione delle
forze orizzontali agenti su esse durante la ma-
sticazione. Tale accortezza, oltre la ben ncta
base di appoggio per le forze verticali e di
torsione, corrisponde ai requisiti della resi-
stenza statica della porcellana. Del resto an-
che cuspidi poco pronuncizte e i comuni sol-
chi sono pit che sufficienti per la triturazio-
ne dei cibi. :

Dopo la modellazione, i singoli elementi di
porcellana vanno separati con una lametta
a taglio sottile, in modo che ognuno di essi
abbia il proprio centro di retrazione durante
la cottura. Cosi facendo si evitano sposta-
menti e retrazioni anormali della massa di
porcellana, la quale ha tendenza a retrarsi in
direzione della massa pit abbondante. Questo
fenomeno si osserva abitualmente nella co-
rona a gilacca, la quale, dopo la prima cot-
tura, presenta la zona di spessore cottile, in
corrispondenza della sp=lla, retratta verso la
zona opposta pil voluminosa.

Particolare accuratezza va riposta nella
modellazione degli spazi interdentali i quali
devono essere ben delineati in modo da non
conferire al pezzo protesico un aspetto mas-
siccio e antiestetico. Se non & possibile ap-
profondirli bene si pud ricorrere alla loro imi-
tazione con i colori di porcellana pit scuri
in corrispondenza di essi, usando la stessa
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tecnica per l'imitazione di macchie del col-
letto, zone decalcificate, macchie da fumo,
incrinature dello smalto ecc.

E' in questi particolari (forma, colore,
estetica) che si manifesta il senso artistico del
ceramista, il quale ha a disposizione un ma-
teriale che saputo manipol=re da dei risul-
tati veramente soddisfacenti.

Prima di passare alla cottura del ponte, la
porcellana dev’essere convenientemente es-
siccata. L.’essiccamento richiede un tempo
maggiore che per la corona a giacca, dato
il quantitativo piti abbondante di massa ce-
ramica, e pud avvenire all’aria aperta lascian-
do evaporare lentamente 1'acqua, oppure in
essiccatore, oppure col porre il ponte davanti
la porta aperta del forno acceso.

Le diverse cotture vanno eseguite con la
massima scrupolositd, aumentando molto len-
tamente la temperatura del forno sino al
grado prescritto e non togliendo il lavoro dal
forno sino a che questo non sia sceso zlla
temperatura ambiente. Tale procedimento &
della pit grande importanza, trattandosi non
pit di un pezzo omogeneo come la corona a
giacca, ma di un pezzo costituito da materiali
molto diversi tra di loro come la lega di pla-
tino-iridio, la massa base e le masse traspa-
renti.

Data appunto l'inomogeneita del materia-
le introdotto nel forno e sottoposto ad un al-
to numero di calorie, occorre che vi sia il
tempo sufficiente perché i vari processi che
hanno luogo durante la cottura della porcel-
lana possano svolgersi lentamente, compen-
sarsi ed integrarsi a vicenda. Quindi lento de-
v'essere I'aumento di temperatura ed altret-
tanto lento il raffreddamento. | danni di un
brusco raffreddamento non sono subito visi-
bili, ma compaiono a breve scadenza dopo
I'applicazione del ponte in bocca.

[La massa opzca contiene pill caolino e piu
sostanze organiche, le quali hanno bisogno
di ossigeno per la loro completa combustio-
ne, per cui verso gli 800°C. occorre aprire la
porta del forno onde fare entrzre aria e fa-
vorire nello stesso tempo 1'eliminazione dei
gas di combustione. Abitualmente tre cotture
sono sufficienti per 1 lavori a ponti, prati-
cando 1 controlli sul modelio e sul paziente
con Je dovute correzioni prima dell’ultima
cottura.

Un modico grado di splendore della su-
perficie della porcellana & particolarmente
indicato per imitare l'aspetto naturale dei
denti, un grado eccessivo invece conferisce
alla protesi un aspetto artificiale ed antieste-
tico non appena essa viene applicata in boc-
ca. Riguardo 1'uso delle varie masse & bene
abbinare quelle trasparenti con quelle opache

della stessa casa fornitrice, poiché le qua-
lita fisiche delle porcellane di marca diversa
variano per valori ignoti che rappresentano
il segreto di costruzione di ogni ditta, per cul,
per es- non pud essere adatta I’applicazione
della massa trasparente Hutschenreuther sul-
la massa opaca Wienand, pur essendo en-
trambe porcellane ad alta fusione.

Impiegando invece le masse opache e le
1uasse dentina e smalto della casa Vita varia
il procedimento di manipolazione e di cot-
tura della porcellana.

Secondo HILTEBRANDT, si distende unifor-
memente su tutta |’armatura uno strato sot-
tile di massa di copertura Vita (1150-1180°C.);
quando questa & completamente asciutta si
pone il tutto nel forno e si cuoce a 1130°C.
arrivando cioé sino alla fase di biscottatura.
Sul primo strato si dispone il secondo usan-
do la stessa massa, oppure se si desidera una
retrezione minima, in caso di elementi mol-
to grossi, si impilega la massa base Vita
(1160°C.) modellando con essa l’'intero ponte
in modo che risulti un poco pilt piccolo del
definitivo e vi sia lo spazio sufficiente per il
sottile strato di dentina e smalto che verra
zpplicato in seguito.

Durante la modellazione ci saranno di gui-
da i rapporti di articolazione con |’arcata an-
tagonista e !a mascherina in gesso preceden-
temente allestita la quale viene cituata sul
lato vestibolare dopo essere stata convenien-
temente pennellzta con vaselina per impe-
dire che la porcellana resti ad essa aderente.
Anche qui durante la modellatura va rivolta
particolare attenzione all’altezza delle cuspi-
di e alla sagomatura degli spazi interdentali.
Ad essiccamento completo si procede alla se-
conda cottura avendo cura di aprire ad una
certa temperatura la porta del forno per fare
entrare 1'ossigeno necess>rio alla combustio-
ne dei residui organici ed eliminare le impu-
ritd gasose. l.a seconda cottura dev'essere
condotta sino a 1160°C. e il forno va spento
quando la placchetta di controllo & divenuta
brillante. Per le ragioni anzidette il forno
va lasciato raffreddare lentamente e solo
quando esso ha raggiunto la temperatura am-
biente si pud prelevare il ponte.

Indi si procede all’applicazione delle mas-
se dentina e smalto mescolate separztamente
con acqua (2 parti) ed alcool (8 parti) e alla
imitazione, mediante colori, di macchie, pun-
ti decalcificanti, incrinature, spazi interden-
tali ecc. Essendo l'intero ponte in massima
parte modellato in massa base o di copertu-
ra, la dentina e lo smalto avranno uno spes-
sore minimo, ed & consigliabile non eseguire
con esse estese zore di ricostruzione. Con le
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stesse modalita ed attenzioni, il ponte viene
sottoposto alla terza cottura sino a 930°C. Pri-
ma di passare all'ultima e definitiva cottura
(980°C.) con la quale il ponte diviene lucido,
esso va controllato sul modello o meglio in
bocca al paziente e si apportano le eventu=li
correzioni del caso.

Nell’applicazione della percellana sull’ar-
matura metallica, il metodo di HILTEBRANDT
differisce da quello di SWANN solo per quanto
riguarda lo spessore delle due masse. Infatti
col primo il ponte viene modellato quasi in-
teramente 1n massa opaca con un sottile strato
di dentina e smalto esternamente, col secon-
do invece si usa uno spessore minimo per
la massa opaca e si riserva il maggior spazio
possibile alla massa trasparente, con la quale
si esegue la modellazione. Il metodo di Hii-
TEBRANDT da anche risultati estetici molto sod.
disfacenti, perd bisogna atteners; alle prescri-
zioni e all'uso del materiale (massa base,
massa di copertura, dentina, smalto, colori
ecc.) della casa Vita.

Il ponte completamente in porcellana & og-
gl per le ragioni precedentemente accenhate
quasi del tutto scomparso dzlla pratica. Di
esso & rimasto soltanto il cosidetto falsé pon:
te in casi di sostituzione di un incisivg late:
rale con ancoraggio mediante corona a giac-
ca sul canino e solo in condizioni d; artico-
lazione molto favorevoli. Modellazione e cot-
tura della corona a giacca insieme col blocco
compatto costituente 1'elemento di sostitu-
zione offrono non poche difficolta a causa
della retrazione della porcellana durante la
permanenza nel forno. Si richiede inoltre una
ottima imitazione dello spazio interdentale
mediante colori scuri scelti ed applicati con
arte, altrimenti, dato il notevole spessore
di massa ceramica necessaria a garantire una
buona resistenza, il pezzo protesico assumera
un aspetto grossolano e tozzo annullando cosi
gli importanti vantaggi estetici che tale ponte
completamente in porcellana dev'essere in
grado di fornirci.

Oltre i tipi di ponti suddescritti, pei quali
la porcellana viene modellata e cotta sull’ar-
matura metallica, oggi & alquanto in uso il
ponte metallico ricoperto con corone a glac-
ca costruite separatamente e su di esso ce-
mentate. L’armatura metallica & costruita con
una lega di platino e oro e presenta ancorag-
gi ed elementi intermedi foggiati a forma di
monconi per corone a giacca con spallz.

Possono essere usati altri tipi di ancoraggi

‘one a 3/4, intarsi ecc.) i quali vengono

4 alla travata intermedia fusa. Per ogni

K '.-Iu,zi(;{
- :pre piu completo ed alla semplificazione dei

singolo moncone si costiuisce la corrispon-
dente corona a giacca. Sui monconij di anco-
raggio essa assume dal lato della saldatura
una forma particolare a semicerchio, dovendo
abbracciare 12 costa metallica che serve di
unione con la travata intermedia.

Le corone di porcellana vanno costruite
impiegando un primo strato di mzcsa base
cpaca ed esternamente le masse trasparenti,
in modo da impedire la trasparenza del co-
lore metallico. Questo tipo di ponte ha dei
vantaggi non trascurabili, come per esempio
la maggiore facilita e precisione di costru-
zione dell’armatura metallica con lega oro-
platino, specie per quanto riguarda la parte
fusa, e la possibilita di riparare in bocca qual-
che elemento di porcellana spezzato, senza
dover ricorrere alla rimozione dell’intero pon-
te. All'uopo basta ripulire bene il moncone
metallico, prendere un’improntina con pasta
Kerr ed anello di rame e col metodo usuale
costruire una corona a giacca.

Concludendo si pud dire che nonostante
gli enormi progressi che ha subito la tecnica
di costruzione del ponte ceramico in questi
ultimi anni, essa & tutt'ora in continua evo-
mirante ad un perfezionamento sem-

metodi. i

RIASSUNTO

L’A. tratta il ponte di porcellana mettendo in
evidenza i sensibili progressi tecnici ottenuti in que-
sti ultimi anni ed esponendo i numerosi fattori ana-
tomici, fisiologici, statici, teenici, ece. che condizio-
nano le indicazioni e le controindicazioni del ponte
di porcellana e che limitano alquanto il campo di
applicazione, malgrado gli onimi pregi posseduti dal
materiale ceramico.

Viene descritta la preparazione dei pilasiri e la
tecnica di costruzione del pente di porcellana ese-
guita al lume delle moderne aequisizioni scientifiche
e pratiche.

ZUSAMMENF ASSUNG

Verf. berichtet die Porzellan-Briicke, indem er die
bemerkliche technische Fortschritte der letzten Jahren
hervortreten liisst und die zahlreiche anatomische,
physiologische, statische. technische usw. Faktoren.
welche die Anzeigen und die Gegananzeigen bedingen,
und das Verwendungsgchiet  der Porzellan-Briicke
trotz der vorziiglichen Eigenschaften des keram schen
Materials verengern, darstelli,

Dann beschreibt er die Vorbereitung der Pfeiler-
zihne und die auf Grund der neuen wissenschaftli-
chen und praktischen Kenntnissen ausgefiihrte tech-
nische Herstellung.
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SUMMARY

In discussing the porcelain bridge the Author
brings out the considerable tecnical progress achieved
in recent year~. and points ovi the numerous factors,
antomichal.  phy<iologi static, techinical,  ete.
which govern ihe indications and counterindications
of the poreclun bridge. and which rather limit its
field of application. in «pite of the remarkable attri-
bute< of the amic material.,

The Author describes the preparation of the pil-
lars and the construction tecnique of the poreelain
bridge worked out in the light of modern scientific
and practical acquisitions.
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